3:: Réalisations technologiques d'écrans plats a effet de champ

a.. a base de micro-pointes [Pixtech]
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[Figure3::1] Schéma des différentes étapes de la
fabrication des micro-pointes

[Figure3::3] Une rangée de micro-pointes

[Figure3::4] Différents modeles d'écrans plats a effet de champ de premiére génération (Pixtech)



3:: Réalisations technologiques d'écrans plats a effet de champ

b.. a partir de nanotubes de carbone
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1. coussin de Nickel aprés recuisson

La fabrication des nanotubes est un processus
comportant en quatre étapes:

« un prétraitement du substrat,

le dépot du catalyseur,
« la recuisson du catalyseur (1),

- enfin, la croissance des nanotubes (2).

On fixe ensuite les espaceurs et le conducteur ||
grille, sur la plaque supportant les nanotubes (3). ‘
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3. matrice de verre terminée: cathode

[Figure3::5] Photos d'étapes de la croissance des nanotubes (LETI)
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[Figure3::6] Deux modélisations des étapes de croissance des nanotubes




